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GLUIDA PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE USURE

ANOMALE E DEI DANNEGGIAMENTI DA UTILIZZO

Battistrada

Usura irreqolare a chiazze
Manifestazione: usure irreqolari particolari dette anche “ad onda”, ad andamento diagonale, "a patata”,
Eventuali segnali complementari: -

Cause possibili:

Battistrada

= Affaticamento o gioco della sospensione o dello sterzo.

= Squilibrio, montaggio non corretto (centraggio).

= Montaggio in gemello non corretto (differenze di usura, di marca, ...).
= Diversita di pressione nel mantaggio in gemello, ...

® |mportanti (notevoli) pesi oscillanti.

Conseguenze:

= fine prematura del pneumatico.

= Rischio di disturbi di quida, rumare.

® |n alcuni casi, questa usura fa apparire la gomma di colore ed aspetto diversi.
Raccomandazioni:

Tallone

Pneumatici:

= | pneumatici possono essere lasciati in esercizio se i requisiti [egali sono totalmente soddisfatti ed in
assenza di disturbi di guida.

= Controllare il montaggio (centraggio rispetto alla ruota).
= Regolare |e pressioni in funzione del veicolo e delle condizioni di utilizzo.
Veicolo : Controllare ed eventualmente riparare gli organi meccanici (sospensioni, sterzo, ecc.).

Interno
Carcassa
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www.pnheumaticisottocontrollo.it




