W ASSOGOMMA
~\ Gruppo Produttori Pneumatici

GUIDA PER L'IDENTIFICAZIONE
DEI DANNEGGIAMENTI
DEL PNEUMATICO

Usura a chiazze o irreqolare

Manifestazione : Usura irregolare (sfaccettata) su tutta la circonferenza del
pneumatico.

Segnali complementari eventuali : Usura similare sull'altro pneumatico dell'asse.

Cause possibili : Regolazione non corretta della geometria, inefficienza della
sospensione.

Conseguenze : Apparizione progressiva di vibrazioni e di rumore di rotolamento.

Raccomandazioni : Se appaiono vibrazioni smontare il pneumatico e procedere alla
sua sostituzione nonché verificare lo stato del veicolo.

www.pnheumaticisottocontrollo.it
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